
項次 問題 意見說明 單位 

1 

纖維成分可不可

以標示「木漿纖

維」？ 

木漿纖維可能為莫代爾纖維

（modal）、萊賽爾纖維

（lyocell）、嫘縈（rayon）或多元

椔纖維（polynosic）其中一種，

業者應依實際情況將木漿纖維

標示為前述成分。 

紡拓會、紡研所 

2 

纖維成分由聚酯

纖維於紡絲中添

加竹 炭成分，該

怎麼標示其名

稱？ 

可標示為「聚酯纖維(含竹炭成

分)」。 

台灣區織襪工

業同業公會 

 


