
應施檢驗兒童雨衣商品檢驗品目明細表 製表日期 107年 6月 6日 

品名 檢驗標準 

檢驗項目 

檢驗方式 參考貨品 

分類號列 

兒童雨衣 1. CNS 15503 
8種重金屬含量及8種鄰苯

二甲酸酯類塑化劑含量 
2. CNS 15291 
連頸帽及頸部之繩帶及拉

帶 
3. CNS 15138-1 
8種鄰苯二甲酸酯類塑化

劑含量 

監視檢驗 

驗證登錄 

3926.20.00.90-2 
6210.20.00.00-0 
6210.30.00.00-8 
6210.40.00.00-6 
6210.50.00.00-3 

備註：1.全項檢驗不個別列出檢驗項目，部分檢驗則需列出檢驗項目。 

2.檢驗標準列出品質規範標準，不列檢驗方法標準。 
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