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 1.層積材類: 

 單板層積材NS11818(103/12/18) 

 結構用單板層積材NS14646(104/8/20) 

 2.合板類: 

 普通合板(素面合板)CNS1349(103/10/2) 

 特殊合板CNS8058(103/11/17) 

 結構用合板CNS11671(103/11/17) 

 運輸墊板用合板CNS15583(101/10/8) 

一、共分五大類 

木製板材類商品檢驗作業規定 
中華民國105年9月23日經濟部 標準檢驗局 

經標二字第10520003460號令修正 
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1    施工架踏板用合板CNS11670(103/10/2) 

   混泥土模板用合板CNS8057(101/10/5) 

 3.中密度纖維板CNS9909(101/11/29) 

 粒片板CNS2215(101/11/29) 

 4.木質地板類 

 複合木質地板CNS11342(103/10/9) 

 條狀地板CNS11341(103/10/9) 

 方塊地板及鑲嵌地板CNS2871(103/10/9) 

一、共分五大類-續 
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 5.集成材類 

 裝修用集成材CNS11029(103/10/9) 

 化粧貼面裝修用集成材CNS11030(103/10/9) 

 結構用集成材CNS11031(103/12/18) 

 化粧貼面結構用集成材CNS11032(103/10/9) 

一、共分五大類-續 
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二、木製板材種類範例 
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六、如何區分應施檢驗木製板材? 

答：應施檢驗木製板材商品簡介如下表 
類別 說明 圖例 

合板 

僅以單板或單板與木心板膠合而成之板材。
上下各板之木理方向原則上係相互垂直，
單板間並塗布適量膠合劑加壓而成。(板材
側邊有明顯的層數) 

層積材 
以旋切單板或平切單板，平行纖維方向膠
合層積而成。(板材側邊有明顯的層數) 

粒片板 
以木質粒料為原料，藉膠合劑經成型熱壓
之板材。(板材側邊呈現木粒或木屑狀) 



二、木製板材種類範例-續 
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六、如何區分應施檢驗木製板材? 

答：應施檢驗木製板材商品簡介如下表 
類別 說明 圖例 

中密度纖維板 

以植物纖維為主要原料製成，密度
350 kg/m3以上，未滿800 kg/m3。
(板材側邊無層數、木粒或木屑狀，
呈現均質及密合狀態) 

木質地板 
以合板、鋸板、集成材、層積材等
木製板材接合(或膠合)而成，供為
直接鋪地為目的者 

集成材 

將鋸木或割材使其纖維方向（木理
方向）略成平行，在厚度、寬度及
長度方向集成膠合而成。(板材側邊
呈現實木之塊狀) 



三、型式認可逐批檢驗(T)與驗證登錄(R)之區別 
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項目 型式認可逐批檢驗(T) 驗證登錄(R) 

1.用途 產量小、款式多變 產量大、款式變化不大 

2.申請條件 

(1)商品型式認可申請書 
(2)公司登記或 
(3)執照或營利事業登記證 
(4)或工廠登記 
(5)型式試驗報告+技術文件 

(1)商品型式認可申請書 
(2)公司登記或 
(3)執照或營利事業登記證 
(4)或工廠登記 
(5)型式試驗報告+技術文件 
(6)品質管理系統登錄證書或 
(7)工廠檢查報告 

3.規費 由第六課說明 由第六課說明 

4. 出場檢驗 
首批必檢+後續5%取樣檢驗(未抽
中為書面審查) 

無須檢驗但2年內須有1次至廠取樣
檢驗 

5.證書有效年限 3年+3年+… 3年+3年 

6. 工廠檢查 無 1次/年 

7.申請型式試驗報告 
(認可指定實驗室) 

樣品 
型式分類表(型式分類+技術文件檢
核表) 

樣品 
型式分類表(型式分類+技術文件檢
核表) 

8. 申請T/R證書 

(1) 型式試驗報告 
(2) 商品型式認可申請書 
(3) 申請商品型式認可應檢附文件 
(4) 相關技術文件 

(1) 型式試驗報告 
(2) 商品驗證登錄申請書 
(3) 申請商品驗證登錄應檢附文件 
(4) 相關技術文件 



四、木製板材類(規定總表) 

9 

分類 品名 相關用語 檢驗方式 型式分類原則 
型式試驗 

(試驗原則與項目) 
型式試驗 
樣品數量 

標示 
報驗
抽數 

1層積材類 單板層積
材
CNS118
18(103/
12/18) 

1.單板層
積材 
2.裝修用
單板層積
材 

1.型式認
可逐批檢
驗 
2.驗證登
錄(模式
2+4/2+5
/2+7) 

1.主型式： 
厚度最大且層數最
多者 
2.系列型式： 
同型式下主型式以
外，其餘列為系列
型式 
3.同型式： 
CNS、膠合劑、製
迼廠場、生產國別
及甲醛相同者 
4.相同規格: 
同型式且同厚度及
同層數差異值者 
 4層↓:1層；5-20
層:2層 
21層↑:3層 

1.主型式：甲醛釋
出量及標示 
2.系列型式： 
甲醛釋出量(厚度最
小且層數最少者，
若系列超過5種，則
再擇中間一厚度執
行甲醛釋出量) 

主型式及
系列型式: 
  
表面積
450cm2

→2支 

1.外包裝或本
體：應標示
品名、T或R
字軌、F1/F3、
製造廠商(進
口商)名稱地
址、製造日
期或批號
+CNS標示+
商檢法第11
條 
2.本體應標示：
品名及原產
地 
3.直運至工地
或加工廠可
於本體僅標
示：製造日
期或批號 

依
CNS
規定 

結構用單
板層積材
CNS146
46(104/
8/20) 

1.A類結
構用單板
層積材 
2.B類結
構用單板
層積材 

木製板材類商品(五大類) 
檢驗作業規定(105/9/23公告實施) 



四、木製板材類(規定總表)-續 
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分類 品名 相關用語 檢驗方式 
型式分類原

則 
型式試驗 

(試驗原則與項目) 
型式試驗 
樣品數量 

標示 
報驗
抽數 

2合板類 普通合板(素
面合板
)CNS1349 
(103/10/2) 

1.全單板合板 
2.木心合板(木心板) 
3.一類合板/二類合
板 

1.型式認可逐批
檢驗 
2.驗證登錄 
(模式
2+4/2+5/2+7) 

1.主型式： 
厚度最大且
層數最多者 
2.系列型式： 
同型式下主
型式以外，
其餘列為系
列型式 
3.同型式： 
CNS、膠合
劑、製迼廠
場、生產國
別及甲醛相
同者 
4.相同規格(
相同系列型
式): 
同型式且同
厚度及同層
數差異值者 
 4層↓:1層；
5-20層:2層 
21層↑:3層 

1.主型式：甲醛釋
出量及標示 
2.系列型式： 
甲醛釋出量(厚度
最小且層數最少者，
若系列>5種，則
再擇中間一厚度執
行甲醛釋出量) 

主型式及系
列型式: 
  
表面積
1800 
cm2↑最少
片數
(15cmX5c
m/片)→2
組 
  

1.外包裝或本體：應標示品
名、T或R字軌、F1/F3、製
造廠商(進口商)名稱地址、
製造日期或批號+CNS標示+
商檢法第11條 
2.本體應標示：品名及原產
地 
3.直運至工地或加工廠可於
本體僅標示：製造日期或批
號 

依
CNS
規定 

特殊合板
CNS8058(10
3/11/17) 

1.天然木化粧合板 
2.特殊加工化粧合
板 
3.F型/FW型 

結構用合板
CNS11671(1
03/11/17) 

1.特類結構用合板 
2.一類結構用合板 

運輸墊板用合
板
CNS15583(1
01/10/8) 

1.墊板用合板 
2.1類 

施工架踏板用
合板
CNS11670(1
03/10/2) 
  

  1.型式認可逐批
檢驗 
2.驗證登錄 
(模式
2+4/2+5/2+7) 

    1.外包裝或本體：應標示品
名、M字軌、製造商(進口商
)名稱地址、製造日期或批號
+CNS標示+商檢法第11條 
2.本體應標示：品名及原產
地 
3.直運至工地或加工廠，檢
附申請函可於本體免標示：
製造廠商(進口商)名稱、地
址、商標 

混泥土模板用
合板
CNS8057(10
1/10/5) 

1.混泥土模板用合
板 
2.表面處理混泥土
模板用合板 
3.1類 

1.型式認可逐批
檢驗 
2.驗證登錄 
(模式
2+4/2+5/2+7) 

15cmX5c
mX10片
→2組 
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分類 品名 相關用語 檢驗方式 型式分類原則 
型式試驗 

(試驗原則與項目) 
型式試驗 
樣品數量 

標示 
報驗
抽數 

3 中密度纖維
板
CNS9909(
101/11/29
) 

1.樹脂含浸
紙 
2.樹脂皮膜 
3.塗裝紙 

1.型式認可
逐批檢驗 
2.驗證登錄 
(模式
2+4/2+5/2
+7) 

1.主型式：同型
式下，厚度最大
者 
2.系列型式：除
主型式外，其餘
列為系列型式 

1.主型式：甲醛釋
出量及標示 
2.系列型式： 
甲醛釋出量(厚度最
小者，若系列超過
5種，則再擇中間
一厚度執行甲醛釋
出量) 
3.具耐燃性者：則
須加驗耐燃性試驗 

主型式及
系列型式: 
  
表面積
1800 
cm2↑最
少片數
(15cmX5
cm/片
)→2組 
具耐燃性:
表面積
10cm×10
cm→3片 

1.外包裝或
本體：應標
示品名、T
或R字軌、
F1/F3、製
造廠商(進口
商)名稱地址、
製造日期或
批號+CNS
標示+商檢
法第11條 
2.本體應標
示：品名及
原產地 
3.直運至工
地或加工廠
可於本體僅
標示：製造
日期或批號 
  

依
CNS
規定 

粒片板
CNS2215(
101/11/29
) 

1.裂片粒片 
2.長薄片粒
片 
3.方薄片粒
片 
4.樹脂含浸
紙 
5.樹脂皮膜 
6.塗裝紙 

四、木製板材類(規定總表)-續 
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分類 品名 相關用語 檢驗方式 型式分類原則 
型式試驗 

(試驗原則與項目) 
型式試驗 
樣品數量 

標示 
報驗
抽數 

4木質
地板類 
  
  
  

複合木質地
板
CNS11342(
103/10/9) 

1.複合Ι
類木質地
板 
2.複合Π
類木質地
板 
3.複合Ⅲ
類木質地
板 

1.型式認
可逐批檢
驗 
2.驗證登
錄 
(模式
2+4/2+5
/2+7) 

1.主型式：同
型式下，厚度
最大者 
2.系列型式：
主型式之外，
為系列型式 

1.主型式：甲醛釋
出量及標示 
2.系列型式： 
甲醛釋出量(厚度最
小者，若系列超過
5種，則再擇中間
一厚度執行甲醛釋
出量) 

主型式及系
列型: 
15cm×5cm
×10片→2組
(20片) 

1.外包裝或本體：
應標示品名、T
或R字軌、
F1/F3、製造廠
商(進口商)名稱
地址、製造日
期或批號+CNS
標示+商檢法第
11條 
2.本體應標示：
品名及原產地 

依
CNS
規定 

條狀地板
CNS11341(
103/10/9) 

條狀實木
地板 

方塊地板及
鑲嵌地板
CNS2871(1
03/10/9) 

1.方塊地
板 
2.鑲嵌地
板 

四、木製板材類(規定總表)-續 
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分類 品名 相關用語 檢驗方式 型式分類原則 
型式試驗 

(試驗原則與項目) 
型式試驗 
樣品數量 

標示 
報驗
抽數 

5集成
材類 

裝修用集成
材
CNS11029(
103/10/9) 

1.集成材 
2.裝修用集成材 
3.材長 
4.整修材 
5.非整修材 

1.型式認
可逐批檢
驗 
2.驗證登
錄 
(模式
2+4/2+5
/2+7) 

1.主型式：同型
式下之大斷面
或中斷面或小
斷面 
2.系列型式：同
型式下主型式
之外為系列型
式 
  
大斷面：短邊
15cm↑，斷面
積在300c㎡↑ 
  
中斷面：短邊
7.5cm↑，長
邊在15cm↑ 
  
小斷面：短邊
7.5cm↓，或
長邊15cm↓ 

1.主型式： 
甲醛釋出量及標示 
2.系列型式： 
就各申請之斷面型
式執行甲醛釋出量 

主型式及
系列型式:
表面積
450c㎡
→2片 

1.外包裝
或本體：
應標示品
名、T或R
字軌、
F1/F3、
製造廠商(
進口商)名
稱地址、
製造日期
或批號
+CNS標
示+商檢
法第11條 
2.本體應
標示：品
名及原產
地 
3.直運至
工地或加
工廠可於
本體僅標
示：製造
日期或批
號  

依
CNS
規定 

化粧貼面裝
修用集成材
CNS11030(
103/10/9) 

1.集成材 
2.化粧貼面裝修
用集成材 
3.材長 

結構用集成
材
CNS11031(
103/12/18) 

1.結構用集成材 
2.異等結構用集
成材 
3.同等級結構用
集成材 
4.對稱異等結構
用集成材 
5.非對稱異等結
構用集成材 

化粧貼面結
構用集成
材
CNS1103
2(103/10/
9) 

1.化粧貼面結構
用集成柱2.Ⅰ類
使用環境 
3.Ⅲ類使用環境 

四、木製板材類(規定總表)-續 



五、木製板材類(標示總表) 
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商品名稱 CNS國家標準及其中文標示規定 備註 

複合木質地板 
(標示於最小
包裝或本體) 

CNS 
11342 

（A）品名 
（B）化粧板之樹種名 
（C）尺度 
（D）用途 

（E）材料名稱 
（F）化粧加工方法 
（G）磨耗試驗方法 
（H）甲醛釋出量 

（I）防蟲處理方法 
（J）製造廠商(或進

口廠商及原產地)
名稱、電話、地
址或其註冊商標 

（K）製造年月日或
批號 

另依「木製板材
類商品檢驗作業
規定」第9點規
定，(最小包裝或
本體)應標示原產
地。(T或R字軌) 

單板層積材 
(標示於外包
裝或本體) 

CNS 
11818 

（A）品名及層數 
（B）樹種(或樹種群)
名稱及產地 
（C）尺度 
（D）表面化粧加工 

（E）甲醛釋出量 
（F）防蟲處理 
（G）製造廠商(或進口廠商)名稱、電話、地
址及原產地，或其註冊商標 
（H）製造年月日或批號 

另依「木製板材
類商品檢驗作業
規定」第6點規
定，應於本體標
示下列事項： 
1.「甲醛釋出量
（F1或F2或
F3）」。 

2.製造廠商（或
進口商）名稱、
地址或商標。 

3.製造年月日或
批號。 

4.品名。 
5.原產地。 
6.(T或R字軌) 

普通合板 
(標示於外包
裝或本體) 

CNS 
1349 

（A）品名及層數 
（B）樹種與切削方法 
（C）尺度 
（D）膠合性能 

（E）甲醛釋出量 
（F）防蟲處理 
（G）製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、
電話、地址或其註冊商標 
（H）製造年月日或批號 

中密度纖維板 
(標示於外包
裝或本體) 

CNS 
9909 

（A）種類或標示記號 
（B）尺度 
（C）甲醛釋出量 

（D）製造年月日或批號 
（E）製造廠商(或進口廠商)名稱、地址及電
話 

裝修用集成材 
(標示於外包
裝或本體) 

CNS 
11029 

（A）品名 
（B）樹種(或樹種群)
名稱 
（C）露出材面 
（D）尺度 

（E）甲醛釋出量 
（F）製造廠商(或進口廠商及原產地)名稱、
電話、地址或其註冊商標 
（G）製造年月日或批號 
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木製板材類商品檢驗作業規定第三點(七) 
關於層積材,合板類商品主型式層數差異值有規定其範圍，但其層數應如
何標示? 
應為  
1. 實際層數與進口報單，報驗申請書相符（其層數為作業規定第三點(七) 

TA證書差異值範圍內） 
2. 中文標示~為實際層數  
技術文件一致性： 
1. 商品構造（含構成斷面圖）：有甲醛釋出量試驗之型號者，均需附上。 
2. 系列型式－均需附上照片(具尺規之成品)。 
3. 中文標示樣張僅主型式即可。 
複合木質地板： 
1. 耐磨耗性試驗方法:「磨耗A試驗合格」或「磨耗B試驗合格」--請業者

依國家標準標示，不可不標示 
2. CNS 11342 5.4.1表面貼以天然木材化妝者： 
1) 貼面單板<1.2mm者，依6.6.2.1試驗(磨耗A試驗)。只能標示磨耗A試驗

合格。 
2) 貼面單板>=1.2mm者，可推理磨耗A試驗應該是合格，應標示「磨耗A試

驗合格」或是磨耗試驗方法:無 應都符合國家標準規定。 
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複合木質地板問題: 
複合木質地板依CNS11342有區分I、II、III類，該如何書寫一致? 
1. 商品型式認可證書/驗證登錄證書其品名: 複合木質地板(不需分類) ，

中文標示樣張(複合x類木質地板)。一張具代表性即可，業者多附樣張
也可。 

2. 在逐批報驗之報驗申請書上及本體中文標示上，品名均為「複合x類木
質地板」方能與實物一致。 
 

複合木質地板判例: 
戶外用竹地板符合屬於複合木質地板適用範圍，屬應施檢驗品目。 
 
集成材類商品之型式認可證書: 
型式之表示: 
例如:中斷面(F3)(生產國別，製造廠場，住址)~~~即短邊長邊均不顯示 
 
中密度纖維板(MDF)CNS9909(101/11/29): 
纖維板因密度值不同可分為輕質纖維板、中密度纖維板及硬質纖維板，為
有助於證書審查，於型式試驗報告中需註明樣品「密度值」。 
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本作業規定之名詞定義: 
同型式:指適用之CNS、膠合劑、製造廠場、生產國別及甲醛釋出量標示符
號相同者。若具耐燃性者則耐燃等級相同。 
相同規格: 
1. 層積材類、合板類：同型式且同厚度及同層數差異值者。 
2. 木質地板類、中密度纖維板及粒片板：同型式且同厚度者。 
3. 集成材類：同型式且短邊及長邊相同者。 
 
所謂1批報驗(報驗義務人報驗時)： 
1. 層積材類、合板類、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：相同規格

之商品為1批。  
2. 集成材類：同品目、同型式商品，如有不同橫斷面尺寸或特殊規格產

品時，應檢附分屬歸類之明細表。 
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八、商品驗證登錄申請書及申請商品驗證登錄應檢附文件 
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八、商品驗證登錄申請書及申請商品驗證登錄應檢附文件-續 
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